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2K-EP-HS-Zinkstaubgrundierung

ART DES WERKSTOFFES TEKNOZINC 3231 ist ein High Solid 2K-Epoxidzinkstaublack mit hohem Zn-
Gehalt.

VERWENDUNG Wird als Grundbeschichtung in Polysiloxan-, Polyurethan- und

Epoxidbeschichtungssystemen verwendet.

SPEZIALEIGENSCHAFTEN

Schiitzt effektiv gegen Unterrostung und ist wetterbesténdig auch ohne
Deckbeschichtung. Lange Uberlackierintervalle.

Der Zinkgehalt der Grundierung ist mindestens 90 Gew-% im trockenen Film

TECHNISCHE DATEN

Mischungsverhaltnis

Stammfarbe (Comp. A):
Harter (Comp B): TEKNOZINC 3231 HARDENER

4 Vol. 13,5 Gew.
1 Vol. 1 Gew.

Topfzeit, +23 °C

16 h

Festkorpergehalt

85 +2 Gew.-%
577 £2Vol.-%

Dichte (gebrauchsfertiges System)

2,6 £0,1 g/cm?

Fliichtige organische Verbindung (VOC) | ca. 380 g/I
Empfohlene Schichtdicke und Trockenschicht (um) Nassschicht (um) Theoretische
theoretische Ergiebigkeit Ergiebigkeit (m%/kg)
40 65 5,4
80 130 2,7

Viele Eigenschaften der Farbe verandern sich beim Auftragen von zu dicken
Schichten, und deshalb ist es empfehlenswert, das Produkt nicht starker als die
doppelte empfohlenen Schichtdicke aufzutragen.

Praktischer Verbrauch

Der Verbrauch hangt u.a. von der eingesetzten Arbeitsmethode, der
Beschaffenheit der zu beschichtende Flache sowie beim Spritzen vom Grad des
Oversprays ab.

Trockenzeit, +23°C / 50 % RH (Trockenschicht 60 um)

- staubtrocken (ISO 1517:1973)
- grifffest (DIN 53150:1995)
- Warmetrocknung

nach 15 min
nach 45 min
1h - 60°C

Uberlackierbar, 50 % RH (Trockenschicht 60 pm)

mit sich selbst oder mit der TEKNODUR-Serie, Teknosilox, Inerta, Teknopox...

Oberflachentemperatur min. max.
+10°C nach 6h nach 6 Monaten
+23°C nach 1h nach 6 Monaten

Die angegebenen Werte der Trockenzeiten und Uberlackierung kénnen sich in
Abhangigkeit von Schichtdicke und Trocknungsverhéltnissen verandern.

Verdiinnung und Reinigung der Teknosolv 6750
Werkzeuge

Glanzgrad matt

Farbton rétlich-grau

BESONDERE HINWEISE

Siehe Sicherheitsdatenblatt.
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GEBRAUCHSANWEISUNG

Oberflachenvorbereitung

Alle Verunreinigungen, die die Oberflachenvorbereitung und das Auftragen der
Farbe erschweren kdnnen, sowie auch wasserldsliche Salze, sind mit Methoden
flr Schmutz- und Fettentfernung zu entfernen. Die Oberflachen sind je nach
Material in folgender Weise vorzubereiten:

STAHLOBERFLACHEN: Walzhaut und Rost durch Strahlen entfernen bis zum
Vorbereitungsgrad Sa 2'2 (ISO 8501-1)

ALTE, UBERLACKIERFAHIGE OBERFLACHEN: Verunreinigungen, die das
Auftragen behindern (z.B. Fette und Salze), entfernen. Die Oberflache soll
trocken und sauber sein. Alte Farboberflachen, die das maximale
Uberlackierungsintervall Gberschritten haben, sollen zusétzlich aufgeraut werden.

Vermischung der Komponenten

Beim Vermischen ist die Topfzeit der Mischung zu beachten. Stammfarbe und
Harter vor der Verwendung vermischen und griindlich bis zum Boden des
GefaBes umriihren. Nachlassiges Umrihren oder unrichtiges
Mischungsverhaltnis verursachen ungleichmaBige Hartung und verschlechtern
die Eigenschaften des Lackfiims. Es wird eine 2K-Mischanlage empfohlen.

Arbeitsbedingungen

Die zu beschichtende Oberflache muss trocken sein. Wahrend der Verarbeitung
und des Trocknens muss die Temperatur sowohl der Luft, der Flache als auch
der Farbe uber +10°C liegen. Die relative Luftfeuchtigkeit darf 80 % nicht
Ubersteigen. Dazu muss die Temperatur der Flache und der Farbe mindestens
3°C Uber dem Taupunkt der Luft liegen.

Auftragen

Vor der Arbeit die Farbe gut aufmischen.

Die Farbe kann mit konventionellem Hochdruckspritzen, Airless-Spritzen oder
Pinsel aufgetragen werden. Geeignete Spritzdiisengrée flr das Airless-Spritzen
ist 0,017 - 0,021" (WendedUse)

Im Laufe der Verarbeitung ist die Farbe haufiger umzuriihren, etwa jede halbe
Stunde, um Bodensatz zu vermeiden. (Verarbeitung aus dem Gebinde)

SONSTIGES

Die Lagerbestandigkeit ist auf dem Etikett angegeben. Muss kiihl und in dicht
schlieBender Verpackung in Innenrdumen aufbewahrt werden.

Anweisungen Uber die Oberflachenvorbereitung sind in Normen EN ISO 12944-4
und 1SO 8501-2 zu finden.

Die Informationen dieses Datenblattes sind normativ und basieren auf Laborversuchen und praktischen Erfahrungen. Teknos garantiert, dass die
Produktqualitdt dem bestehenden Qualitatssystem entspricht. Teknos tGbernimmt keine Haftung fir Applikationsarbeiten, die in hohem Maf von
den Bedingungen und der Arbeitsqualitat wahrend der Applikation abhangig sind oder fiir Schaden, die auf unsachgeméaBen Gebrauch oder
Lagerung des Produkts zuriickzuflihren sind. Das Produkt ist nur fiir die professionelle Verwendung bestimmt. Dies setzt voraus, dass der
Anwender ausreichendes Wissen zur richtigen Verwendung besitzt, sowohl technisch wie fachlich als auch im Hinblick auf Gesundheits-,
Sicherheits- und Umweltanforderungen. Aktuelle Versionen der Teknos Datenbléatter, Sicherheitsdatenblétter und Beschichtungssystemblatter
stehen auf unserer Homepage www.teknos.com zur Verfiigung.
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